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 1 VŠEOBECNĚ

 1.1 Předmět Zjištění skladeb a materiálového složení konstrukcí
Školní 926, 742 21 Kopřivnice

 1.2 Úkol Technická pomoc - provedení sond za účelem zjištění 
skladby konstrukcí

 1.3 Objednatel Energy Benefit Centre, a. s.

IČ: 29029210
Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha
Osoba: Ing. Jakub Karmazín
Mobil:             +420 731 533 815    
Email: jakub.karmazin@energy-benefit.cz

 1.4 Zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
budova  TTC  TECHKOM
CENTRUM
1008 00, Praha 10
tel.:  +420 234 054 284-5
fax.: +420 234 054 291

IČO: 27 64 24 11
DIČ: CZ 27 64 24 11

bankovní spojení:
35-7899980247/0100
KB Praha 9

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským 
soudem v Praze oddíl C., vložka 120996
e-mail: atelier@atelier-dek.cz  
web: www.atelier-dek.cz 

 1.5 Vypracoval Ing. Ondřej Nečas

 1.6 Kontroloval Ing. Petr Schindler, Ph.D.

 1.7 Zpracováno v období srpen 2016
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 2 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU

Předmětný  objekt  je  tvořen  jednopodlažní  budovou  půdorysného  tvaru  obdélníka,  objekt  je
nepodsklepený. Zastřešení objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou. Plánované využití
předmětného objektu je zamýšleno pro zázemí sociálně-terapeutických dílen.  

obr /1/ Pohled na předmětný objekt z ulice Školní

 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ

Zastřešení  objektu  je  tvořeno  plochou  jednoplášťovou  střechou.  Nosné  i  nenosné  svislé
konstrukce  jsou  zděné.  Objekt  je  založen  na  betonových  pasech.  Strop  objektu  je  tvořen
prefabrikovanými železobetonovými panely. Podlaha na terénu je betonová s nášlapnou vrstvou.
Pro ověření skladby jednotlivých konstrukcí byly provedeny sondy za účelem zjištění skutečného
provedení vrstev a materiálového složení. 

Po provedení sond, změření tlouštěk jednotlivých vrstev a provedení fotodokumentace byly sondy
provizorně  zapraveny.  V  případě  střešní  konstrukce  proběhlo  zapravení  navařením  přířezu
asfaltového pásu na stávající souvrství. V případě svislých konstrukcí byla nanesena nová vrstva
omítky.  Kopaná  sonda  prováděná  za  účelem  ověření  tvaru  základu  byla  opětovně  zasypána
vykopaným  materiálem  a  na  zásyp  byly  zpětně  položeny  betonové  dlaždice  tvořící  okapový
chodník.  Sonda  do podlahy byla  zasypána  vykopaným  materiálem a na horním povrchu byla
provedena nová vrstva potěrovým betonem.

 3.1 Zastřešení objektu a konstrukce stropu

Sonda byla  provedena do ploché střechy předmětného objektu za účelem zjištění  skutečného
stavu a provedení jednotlivých vrstev. Plochá střecha tvořící zastřešení předmětného objektu je
plochá  jednoplášťová.  Předmětná  střecha  je  vyspádována  k  okraji  střechy do střešních  žlabů
a dále  pomocí  střešních  svodů.  Důsledkem  blízkosti  stromů  u střešní  konstrukce  dochází

Technická pomoc - provedení sond
Školní 926, 742 21 Kopřivnice Strana 3/8



DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2016-013907-NO

k hromadění biologického materiálu. Sklon střechy činí přibližně 3°.

Strop je  tvořen prefabrikovanými  železobetonovými  panely.  Uložení  stropních panelů  je  kolmo
na směr vnitřní nosné stěny a obvodové stěny delší části objektu. Přes stropní konstrukci dochází
k zatékání do objektu.

Fotodokumentace z provádění a s vyznačením polohy sondy je přiložena v kap. 4.

Tab. 1. Skladba stávající střešní konstrukce zjištěná sondou S1 a S6

Název vrstvy (od exteriéru) Stav
Tloušťka

[mm]

Souvrství  asfaltových  pásů,  horní  pás
s hrubozrnným posypem

soudržný mezi sebou, soudržný
k podkladu

cca 25

Betonová mazanina suchá 30

Plynosilikátové tvárnice vlhké 150

Násyp - škvára vlhká cca 30*

Nosná železobetonová stropní konstrukce nezjišťováno -

Vápenocementová omítka nesoudržná k podkladu 20

*tloušťka vrstvy v místě provedené sondy

 3.2 Svislé vnitřní konstrukce

Sonda do vnitřní svislé konstrukce byla provedena dle vyznačeného místa objednatelem. Sonda
byla provedena za účelem zjištění materiálového složení předmětné konstrukce.

Fotodokumentace z provádění a s vyznačením polohy sondy je přiložena v kap. 4.

Tab. 2. Skladba stávající svislé vnitřní konstrukce zjištěná sondou S2 (nosná vnitřní stěna 
směrem ke vstupní chodbě)

Název vrstvy Stav
Tloušťka

[mm]

Výmalba soudržná k podkladu -

Vápenocementová omítka soudržná k podkladu 20

Cihla plná pálená - vazák nezjišťováno 290

Škvárobetonové zdivo nezjišťováno cca 100

Vápenocementová omítka soudržná k podkladu 20

Výmalba soudržná k podkladu -
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 3.3 Svislé obvodové konstrukce

Fotodokumentace z provádění a s vyznačením polohy sondy je přiložena v kap. 4.

Tab. 3. Skladba stávající svislé obvodové konstrukce zjištěná sondou S3

Název vrstvy (od exteriéru) Stav
Tloušťka

[mm]

Břizolitová omítka soudržná k podkladu 15

Vápenocementová omítka soudržná k podkladu 25

Cihla keramická děrovaná nezjišťováno cca 365

Vápenocementová omítka soudržná k podkladu 20

Výmalba soudržná k podkladu -

 3.4 Podlaha na terénu

Fotodokumentace z provádění a s vyznačením polohy sondy je přiložena v kap. 4.

Tab. 4. Skladba stávající podlahy na terénu zjištěná sondou S4

Název vrstvy (od interiéru) Stav
Tloušťka

[mm]

Linoleum - 1

Dřevotřísková deska suchá 20

Dřevovláknitá deska suchá 10

Asfaltový pás - cca 2

Cementový potěr suchý, soudržný 20

Betonová mazanina suchá, soudržná 140

Asfaltový pás - cca 4

Betonová základová deska nezjišťováno -

 3.5 Ověření tvaru základu

Za účelem ověření tvaru základu, pro účely plánovaného zateplení pod úroveň přilehlého terénu,
byla provedena kopaná sonda (S5) do hloubky 300 mm pod úroveň přilehlého terénu. Kopanou
sondou byl ověřen rovný tvar základu bez úskoků.

Fotodokumentace z provádění a s vyznačením polohy sondy je přiložena v kap. 4.
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 4 FOTODOKUMENTACE, VYZNAČENÍ POLOHY SOND

obr /2/ Pohled na místo sondy S1 obr /3/ Pohled do místa sondy S1

obr /4/ Pohled na místo sondy S2 obr /5/ Pohled do místa sondy S2

obr /6/ Pohled na místo sondy S3 obr /7/ Pohled do místa sondy S3
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obr /8/ Letecký snímek předmětného objektu s vyznačením provedených sond (zdroj: www.mapy.cz)

obr /9/ Schéma půdorysu 1. NP s vyznačením provedených sond (schéma půdorysu poskytl objednatel)
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obr /10/ Pohled na místo sondy S4 obr /11/ Pohled do místa sondy S4

obr /12/ Pohled na místo sondy S5 obr /13/ Pohled do místa sondy S5

obr /14/ Pohled na místo sondy S6 s pohledem 
na směr uložení stropních panelů

obr /15/ Pohled do místa sondy S6

V Ostravě dne 14. 8. 2016 DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Ondřej Nečas

e-mail: o.necas@dek-cz.com
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