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Identifikační údaje zpracovatele 
 
 
Firma:  VIAKONTROL, spol. s r.o. 

IČ: 60202564 

DIČ: CZ60202564 

Obchodní rejstřík: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 25346 

Sídlo firmy: Houdova 18, 158 00 Praha 5 

Adresa pro písemný 
styk: 

Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 

Statutární zástupce 
firmy: 

Ing. Václav Neuvirt, CSc. jednatel společnosti 

Osoby zmocněné k 
jednání: 

Petr Neuvirt – výkonný ředitel společnosti 

Telefon, fax: +420 246 082 420, +420 267 193 400 

E-mail: office@viakontrol.cz 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č.ú.: 5090678001/2700 

Web: www.viakontrol.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@viakontrol.cz
http://www.viakontrol.cz
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Program diagnostického průzkumu 
 

Na základě objednávky na zpracování diagnostického průzkumu konstrukce vozovky ul. Severní v 
Kopřivnici, byl sestaven a zadán následující program diagnostického průzkumu:  

 

Poř.číslo Popis úkonu Jednotka 
Počet 

jednotek  

1 Odběr jádrových vývrtů o průměru 150 mm  ks 2 

2 Měření tlouštěk stmelených vrstev konstrukce vozovky ks 2 

3 Stanovení PAU látek dle vyhlášky 283/2023 ks 2 

4 Zpracování výsledků do zprávy kpl 1,0 

Diagnostický průzkum 
 

1. Popis místa odběru JV  

Poloha míst odběru byla zadána objednatelem viz situace níže 

 

 

2. Popis odebraného jádrového vývrtu 

Na výše popsaném úseku byly odebrány 2 jádrové vývrty za účelem zjištění tlouštěk stmelených vrstev 
v konstrukci vozovky. Místa odběru jádrových vývrtů jsou znázorněna v situaci výše. Bylo zjištěno že 
stmelené vrstvy konstrukce vozovky tvoří u vývrtu č. 1 obrusná asfaltová vrstva o tloušťce 63 mm a 
podkladní prolévaná vrstva z penetračního makadamu o tloušťce 100 mm. U vývrtu č. 2 obrusná 
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asfaltová vrstva o tloušťce 20 mm a podkladní prolévaná vrstva z penetračního makadamu o tloušťce 
130 mm. Zjištěné tloušťky asfaltových vrstev jsou uvedeny v následující tabulce a grafu: 

 

Tab.č.1 

Č. vývrtu Staničení 

Asfaltové souvrství 

Obrusná vrstva [mm] Podkladní prolévaná vrstva [mm] 

AC (obrusná vrstva) PM dehtový (podkladní vrstva) 

1 Viz situace 63 100 

2 Viz situace 20 130 

 

Graf č.1 

 

 

 

Dokumentace odebraných jádrových vývrtů je uvedena v příloze č.I této zprávy.  

 

3. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíku dle vyhlášky 283/2023 Sb. 

Dle zadání objednatele bylo na vývrtu č. 1 provedeno zatřídění asfaltové směsi dle vyhlášky 283/2023 
Sb. Analýze byla podrobena obrusná vrstva v tloušťce 63 mm a podkladní prolévaná vrstva v tloušťce 
100 mm. Bylo zjištěné že obrusná vrstva odpovídá kategorii ZAS-T3 a podkladní vrstva z Penetračního 
makadamu kategorii ZAS-T4 (kde hodnota benzo[a]pyrenu je větší než 50 mg/kg což znamená, že se 
jedná o nebezpečný odpad). Zjištěné vlastnosti jsou uvedeny v následujícím grafu.  
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Graf č.2 

 

Protokoly zkoušek jsou uvedeny v příloze č. II 

 

 

Zpracoval: 

                                                                                              

Ing. Jan KRETEK – vedoucí pracoviště B ve Valašském Meziříčí 

 

 
 

 

 

 

Seznam příloh 
 

I    – Dokumentace odebraných jádrových vývrtů 

II   – Laboratorní stanovení PAU látek 



 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 



DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU

VÝVRT č. 1  - viz situace

63 mm

100 mm

Místní komunikace, ul. Školní v Kopřivnici

PM

AC zrno max 11 mm

tloušťka vrstvy



DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU

VÝVRT č. 2  - viz situace

20 mm

130 mm

Místní komunikace, ul. Školní v Kopřivnici

PM

AC zrno max 11 mm

tloušťka vrstvy



 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 



Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Objednatel: VSDS s.r.o. Protokol vystaven dne:
Adresa:
Stavba: *

30-24-01-001
Odebral:

*
1)

2)

3) k
4)

5)

Konec protokolu

120-12-7
206-44-0

0,5

<0,5
<0,5

48,6
11,4
1,8
0,6

<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

0,5

-
-
-

40 %
-
-
-

-

40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5
Anthracen

Pyren 129-00-0
Chrysen 218-01-9

0,5
0,5

Benz[a]antracen 56-55-3

Fluoranthen

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 <0,5

1 / 1
1 / 1

24-24-02-007
PROTOKOL

90-20-3

LOQ 2)

0,5

05.01.2024

Jednotky

18.01.2023

15.01.2024

-

40 %
40 %

Naftalen

SOP 1 4)

0,5
Benzo[g,h,i]perylen 191-24-2 <0,60,6

Benzo[b]fluoranten 205-99-2
0,5
0,5

12.01.2024

CAS 1)
nejistota U 3)

Benzo[k]fluoranten 207-08-9
Benzo[a]pyren 50-32-8

0,5
0,5

62,4

5)

62,40

ZAS T3

PR Obsah PAU 23.10.xlsm
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Objednatel: VSDS s.r.o. Protokol vystaven dne:
Adresa:
Stavba: *

30-24-01-001
Odebral:

*
1)

2)

3) k
4)

5)

Konec protokolu

120-12-7
206-44-0

0,5

2050
2214

1224
4678
1845
3691
2988

3043
354
905

0,5

40 %
40 %
40 %

40 %
40 %
40 %
40 %

40 %

40 %
Fenanthren 85-1-8 0,5
Anthracen

Pyren 129-00-0
Chrysen 218-01-9

0,5
0,5

Benz[a]antracen 56-55-3

Fluoranthen

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 324

1 / 1
1 / 1

24-24-02-008
PROTOKOL

90-20-3

LOQ 2)

0,5

05.01.2024

Jednotky

18.01.2023

15.01.2024

40 %

40 %
40 %

Naftalen

SOP 1 4)

0,5
Benzo[g,h,i]perylen 191-24-2 2250,6

Benzo[b]fluoranten 205-99-2
0,5
0,5

12.01.2024

CAS 1)
nejistota U 3)

Benzo[k]fluoranten 207-08-9
Benzo[a]pyren 50-32-8

0,5
0,5

23 542,5

5)

23 542,50

ZAS T4

PR Obsah PAU 23.10.xlsm
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